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Ensayo visualEnsayo visualEnsayo visualEnsayo visual

    Número de Probetas Ensayadas 6666

    Número de Probetas con Fisuras 0000

Los resultados emitidos corresponden a los ensayos realizados sobre las muestras recibidas.

Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.
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Jose Ángel Laguna Martínez

VºBº

El Gerente El Responsable Técnico

Javier Álvarez de Diego

EXISTE DEFECTO PRINCIPAL 
EN LOS CASOS:

RESULTADO DEL ENSAYO

≥ 2≥ 2≥ 2≥ 2

    Dispositivo de medida usado

10/10/200610/10/200610/10/200610/10/2006

09/10/200609/10/200609/10/200609/10/2006

   Fecha de Emisión

     Fecha Final Ensayo

    Número IAC 000706IAC 000706IAC 000706IAC 000706

   Fecha Inicio Ensayo 09/10/200609/10/200609/10/200609/10/2006

RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOS

DATOS DEL INFORMEDATOS DEL INFORMEDATOS DEL INFORMEDATOS DEL INFORME

aspecto

OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES




